TRAFILERIE

ACCIAI PER MOLLE E CATENE

Analisi chimiche indicative

[ siga LW L c s s e LN o e Ny

25Mo4 | 17218 | 022 0.60 ) 0.02 0.90 0.15 )

0.28 0.90 0.40 0025 | 0.025 0.05 1.20 030 . . ;

4CAl- | 18509 | 038 0.50 020 . - 0.95 1.40 030 - - :

Moz 043 0.70 0.40 0025 | 0025 130 1.80 0.40 . ; ;

4ssi- | 1.8151 0.40 0.60 130 . ; : 0.40 : ; 0.10 :
€62 0.50 0.90 1.70 0.025 0.025 - 0.80 : 0.20 020 0.20

51Crv4 | 18159 | 051 0.70 0.15 . : ; 0.90 ; ; 0.10 -
0.55 1.10 0.30 0025 | 0.025 : 120 : 0.20 0.20 020

SSiCNi5 | 17117 | 0.52 0.70 1.20 : - : 0.70 ; 0.50 : :
0.56 0.90 1.50 0025 | 0025 : 1.00 B 0.70 : 0.20

s4sicr6 | 17102 | 0.52 0.50 120 ; : ; 0.50 - ; ; ;
0.58 0.80 1.60 0025 | 0025 ; 0.80 . 0.20 ; 0.20

S4SiCIV6 | 1.8152 051 0.50 1.20 : : : 0.50 : : 0.10 :
0.59 0.80 1.60 0025 | 0.025 ; 0.80 . 0.20 020 0.20

che meccaniche indicative

Trafilato Ricotto (+AC+() Passo Cotto (+U+C+AC+L() Destinazione
= - - 500 30 60

25CrMo4 Catene ad alta resistenza
- - - 600 - -
900 - - - - = s ey
41CrAIMo7 Catene di trasmissione
1000 R R R R R con profonda nitrurazione
. 800 - - - - - .
45SiCrve-2 300 Molle temprate dopo avvolgimento
650 e S @ 5 > .
51Crv4 5 Molle temprate dopo avvolgimento
o = - = 750 - - )
52SiCrNi5 pE Molle temprate dopo avvolgimento
. 750 - - - - - .
54SiCr6 o Molle temprate dopo avvolgimento
. 750 : - - - 5 .
54SiCrve 950 Molle temprate dopo avvolgimento
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